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NAWIERZCHNIA 7 BETONU ASFALTOWEGO.

WARSTWA WIAZACA

1. WSTEP

Przedimiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i edbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstwy wigzacej z betonu asfaitowego.

2. MATERIALY

Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 zgodnie z tabela:

Kategoria ! Mieszanka Gatunek Iepiszcza
ruchu \ ACP asfalt drogowy
KR3 - KR4 ACI6W B so70 |

Asfalt drogowy musi spetniaé wymagania wg PN-EN 12591 oraz zawarte w tabeli;

Metoda Rodzaj asfaltu

Lp. Wiasciwoscel badania 50770
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJINE

I | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1424 50-70

2 | Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 46-54

3 | Temperatura zaptona, oc PNLEN 22502 730

nie mnigj niz

4 | Zawarto$é sktadnikow
rozpuszezalnyeh, Y mim PN-EN 12592 %9

nie mniej niz

Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 0,5
nie wiecej niz i

6 | Pozostala penetracjn po
starzeniu, nie mniej niz

h

Y PN-EN 1426 50

7 Temperatq]'a . nw;lfnl]ex}?a oC PN-EN 1427 43
po starzeilu, nie mniej niz i
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartosc parafiny, % PN-EN 12606- 1 22
nie wiecej niz
9 Wzros.l tgmp._ ml.t;km'enllzli sC PN-EN 1427 9
po starzeniu, e wWIgcej niz
[0 Temperau‘n'a . lﬁl.]ﬂ_l\'-VOSCl s PN-EN 12593 8
Fraassa, hie wiecej niz ]
Kruszywo

Do warstwy wiazace] z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedbug PN-EN 13043 1 WT-1 Kruszywa
2010. Skladowanie kruszywa powinno sie  odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je  przed
zanieczyszezeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze skiadowiska musi
by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypebniacza powiano sig odbywaé w silosach

wyposazonych w urzadzenia do zeracji.

Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa lzykochemicznego lepiszcza asfaltowego [ kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednia przyczepnosc (adhezjg) lepiszeza do kruszywa i odporno$é mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobraé i zastosowac $rodek adhezyiny, tak aby dla konkretne] pary kruszywo-lepiszeze
wartoéé przyczepnosci okreslona wedlug PN-EN 12697-11, metoda C wynosila co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta. Skladowanie srodka
adhezyinego jest dozwolone tylko w aryeinalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez preducenta.

Materialy do uszczelnienia krawedzi
Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN [2591 lub asfalt modylikowany

polimerami wg PN-EN 14023 | meteda na goraco™



Materialy do zlaczenia warstw konstruke;ji

Do zigczania warstw konstrukcji nawierzehii nalezy stosowaé  kationowe emulsje asfaltowe fub kationowe
emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe. Emulsj¢ asfaitowa mozna
skiadowac w opakowaniach transporlowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionewych z nalewaniem od dna.
Nie nalezy nalewac emulsji do opakowan | zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

Przy wykonywanio robot Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzgtu dostosowanego

do przyicte] metody robat, jak:

- wylwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicenym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- uktadarka gasienicowa, z elekironiczaym sterowaniem rownosei ukladane] warstwy,

~  skrapiarka,

~  walce stalowe gladkie,

- walce ogumione

~  szezotkl mechaniczne i/lub inne urzgdzenia czyszczace,

—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym tub termosani,

- sprzet drobny.

4. TRANSPORT

Asfalt nalezy przewozié w cysternach kolejowych iub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia
umozliwiajace podrednie ogrzewanie oraz w Zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgeych je przed
zanieczyszezeniem, zimieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem,

Wypelniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
matertaldw sypkich, umozliwiajgeych rozladunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transporlowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wplywem emulsji t nie bedg powodowaly jej
irozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowai z metali
lekkich {moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i groZzba wybuchu przy emulsjach o pH <d).

Mieszanke mineralno-asfaltowy nalezy dowozié na budowe pojazdami samowyladowczymi w zaleznodei od
postepu robdt. Podezas transportu i posteju przed wbudowaniem misszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnieciem i doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkecji do wbudowania, powinna zapewniaé utrzymanic temperatury w
wymaganyin przedziale. Powierzchnie pojemnikow uzywanych do transportu mieszanki powinny byé czyste, a
do zwilzania tych powierzehni mozna uzywaé tylko drodki antyadhezyjne uniewplywajace szkodliwie na

mieszanke,

5. WYKONANIE ROBOT

Przed utozeniem warstwy scieralnej z betonu asfaltowego nalezy wykonad regulacje istniejgcych urzadzen
takich jak zasuwy, wlazy kanalizacyjne, studnie telefoniczne. Regulacjg wiazéw studni nalezy wykonaé przy
uzyciu prefabrykowanych pierécieni dystansowych na podktadzie z betonu klasy minimum C20/25. Zasuwy i
pozostale drobne elementy uzbrojenia regulowad przez obmurowanie zaprawa grubosci zapewniajace] stabilng
prace urzadzenia pod ruchem pojazdow (klasa betonu min, €C20/25.

Przed przystgpieniem do robét asfaltowych Wykonawea dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt skladu

mieszanki mineralno-asfaltowej (ACI16W).
Uziarnienie mieszanki mineralngj oraz zawartoéé lepiszcza do betonu astaltowego do warstwy wiazgeej:

Przesiew, [% (m/in)]
Wiaseiwosé ACIOW
| KR3-KRé
| Wymiar sita #, [imm] od do
31,5 - -
22,4 t00 -
16 %0 100
11,2 63 80
8 - - —
2 25 30
0,123 5 0|




0,063 30 170

Zawartos¢ lepiszcza,
L]

. B, in
minimwn’ i &

Wymagane wiagciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] do warstwy wigzacej, KR3 + KRG

Warunki
Whadciwosé zagq;z;:fg;l]ﬂ e Metoda i warunki badania ACIoW
13108-20
Zawarlosc - .
wolnych C.l.},ubuamc. PN-EN 12697-8., Fiina,2
¥ 2x75 uderzeh I
preestizen p. ¢ mas70
Odpornos¢na | C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B w -
defarmacje walowanit, powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C, ,"-‘;"c‘;D’\lRU‘3
trwale Pog-Piga 10 600 cykii AIRS.0
Odvornodé na PN-EN 1269712, przechowywanie
dzi}a}{anie C.1.1,ubijanie, w 40°C z jednym cyklem TSR
wod x35 uderzen Zamyazania, 2180
Y hadanie w 15°C

Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] ‘

Asfalt 50/70 od 140 do 180 |

Przygotowanie podioza
Padloze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno byé na calej powierzehni:

-~ ustabilizowane [ nosne,
—  czyste, bez zanieczyszezenia lub pozostalodci luznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.
Maksymalne nierdwnosci podioza pod warstwe $cieralng z betonu asfaltowego (pomiar fatg 4-metrowg fub

rownowazng metoda):

Maksymalna nierdwnosé

Klasa drogi Element nawierzchni nodioza pod warsiwe
$cieralng [mm]

12

Z, L. D Pasy ruchu

Uzyskanie wymagane] lowalogci nawierzehnt jest uzaleznione od zapewnienia polgczenia migdzy warstwami ¢
ich wspélpracy w przenoszeniu obeigzenia nawierzehni ruchem.

Podloze powinno byé skropione lepiszezem. Ma to na celu zwickszenie polgezenia migdzy warstwami
konstrukeyjnymi oraz zabezpieczenie przed woikaniem i zaleganiem wody migdzy warshwami.

Skropienie lepiszczem podioza, przed ulozeniem waistwy scieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢
wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszeze, 1. 0,5 = 0,5 kg/m®, przy czym:

- zaleca sie stosowad emulsjg modyfikowana polimerem,

ilogé emulsji nalezy dobiaé z uwzglednieniem stanu podtoza craz porowatodci mieszanki ¢ jesh mieszanka
ma wiekszg zawarto$é wolnych przestrzeni, to nalezy uzyc wigkszg ilo$¢ lepiszeza do skropienia, ktore po
wozeniu warstwy Scieralnej uszezehi ja.

Skropione podloze nalezy wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podloze powinno byé skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozkladacce.

Whudowanie mieszanki mineraino-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowq asfaltows nalezy wbudowywac w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza niz podana w tabeli. Nie dopuszcza sig ukladania
mieszanki mineralno-asfatiowe] asfaltowej podezas silnego wiatru (V > 16 m/s) oraz opaddw deszezu.

Rodzaj robdt Minimalna temperatura otoczenia [°C] ]
przed przystapieniem do robot | w czasie robot
Warstwa wiazaca i 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy wiazace] powinny spelnia¢ nastgpujace warunki:



Projektowana (o Zawartosé wolnych
. . ey ) Wskaznik N .
g .
Typ.l wymiar grubosé warstwy zageszczenia przestrzen w
mieszanki technologicznej (%] warstwie
[cm] ‘ ? ; [%{(vA)]
ACI6W, KR3-KR6 3,050 >98 3,0+6,0

Palaczenia techiologiczne nalezy wykonaé zgodnie z WT-2 Nawierzchnic asfaltowe 2010

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapienieni do rabot Wykenawca powinien;

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszezajace wyroby budowlane do obrotu | powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnoser,
deklaracje zgodnodei, aprabate lechniczng, ew. badania materiatow wyKonane przez dostawedw itp.),

ew, wykonaé wlasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykaonania robot.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badari Wykonawca przedstawia luspektorowi do akceptacjl.

Badania Wykonawcy w czasie robdt s wykonywane przez Wykonawcg celem sprawdzenia, ¢zy jakosc

materialéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszczy i materiatow do

uszezelnien itp.) oraz gotowe] warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polgezenia itp.) spelniajg wymagania

okredlone w kontrakcie. Wykonawea powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontrakuu, z intezbedna

staranaodeiy 1w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac¢ w protokolach. W razie stwierdzenia uchyhbien

w stosunkul do wymagan koniraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usungg.

Wyniki badait Wykonawey nalezy przekazywaé zleceniodawey na jego zadanie. Inspektor moze zdecydowac o

dokonaniu odbioru na podstawie badai Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektora maze przeprowadzit

badania kentrolne:

Zakres badan Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury pewietrza,

-~ pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13),

- pcena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe),

—  wykaz ilodci materiatéw lub grubosel wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;j,

—  pomiar réwnodci warstwy asfaltowej,

—  pomiar paramelréw geametrycznych,

-~ ocena wizualna jednorodnosel powierzehni warstwy

Badania kontrolne sg badaniami lnspektora i Inwestora, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakosé materialow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszezy i materiatéw do vszezelnien itp.)
oraz gotowe] warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w
kontrakcie. Wyniki tych badan s3 podstawa odbioru. Pobieranicm probek i wykonaniem badar na migfscu
budowy zajmuje sig powolane przez Inwestora do tego celu laboratorium w obecnosci Wykonawcy. Badania
odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykorawcea zostanie w parg powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie
przy nich obecny.

Rodzaj badain kontrolnych:

Lp. Rodzaj badan
| Mieszanka mineralno-asfaltowa ™™
1.1 Uziarienie
1.2 Zawartosé lepiszeza
1.3 Temperatura migknienia lepiszeza odzyskanego
1.4 Gestodé i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaliowa
2.1 Wskaznik zageszezenia ¥
2.2 Spadki poprzeczne
23 Rownosé
24 Grubosc lub ilosé materialu
2.5 Zawartos¢ wolnych przestrzeni ¥
2.6 Wilasciwosci przeciwposlizgowe
" do kazdej warstwy [ na kazde rozpoczete 6 000 m° nawierzehni jedna probka; w
razie potrzeby liczba probek moze zostaé zwigkszona (np. pawierzchnie drog w
terenie zabudowy)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodalki




Dopuszezalne wartosci odchylek i tolerancje zawarte sa w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.
Pozostate geomemyczne cechy podbudowy takie jak szerokosé grubodé rGwnosé zaggszczenie zawartosc
wolnych przestrzeni, musza by§ zgodne z dokumentacjg techniczng a ich edchytki z pedanymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy scieralnej z betonu asfaltowego (ACP).

8. ODBIGR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli s zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania | m* warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (ACP) obejmuje:

~  prace pontarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— oczyszezenie i skropienie podloza,

— dostarczente materiatdw i sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej ransport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszezem lub pokrycie tasma asfaltowa krawgdzi urzadzen obeych i kraweznikow,
— rozlozenie i zageszezenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obciecie krawedzi 1 posimarowanie lepiszczem,

~ przeprowadzenie pomiaréw i badain wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzgtu.



